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Bibliotecile nu sunt structuri ,,imateriale®, ele nu sunt locuri de
acumulare pasivda, in activitatea multiformd care le caracterizeazi
(achizitii, catalogare, comunicare), disponibilitatea reald a unui document
este un element primordial. Conservarea valorilor de patrimoniu, prin
cele doud laturi ale sale: prezervarea si restaurarea, reprezinti un
domeniu de cercetare complex, care implicd interdisciplinaritate. in
atentia laboratorului de patologie §i restaurare sti corelarea tuturor
elementelor privind documentatia de restaurare si conservare, cu analiza
criticd a stdrii de conservare §i studiile de compatibilitate element
structural interventie/ material.

Analiza starii de conservare se realizeazi prin procesarea efectelor
structurale de suprafatd si de interior, cu activitate singulard sau
cumulativd, a celor trei grupe de factori distructivi: meteo-climatici,
fizico-chimici, respectiv cei biologici.

Valorile artistice gi istorice din bibliotecd cumuleazi o serie de
functii, care le diferentiaza de late bunuri de patrimoniu cultural. Astfel,
pe langa functiile patrimoniale, estetice, artistice, documentare, istorice si
stiintifice, acestea indeplinesc rolul de univers spiritual, comunicare intre
generatii §i perpetuare a constiintei de ddinuire a neamului.

Elucidarea mecanismului de degradare a diverselor materiale
organice sau minerale din structura obiectelor de patrimoniu national, cu
explicarea fenomenelor care au loc in timp intre sistemele implicate in
- procesele de distructie si eliminbarea, sau diminuarea lor, reprezinti o
problema fundamentald a activitatii de conservare-restaurare.

' Conservation et mise en valeur des fonds anciens rares et precieux.
Villeurbanne: Presse de I'E. N. S. B., 1983,

69



Acest domeniu a ficut progrese spectaculoase in zilele noastre, datorita
dezvoltdrii metodelor moderne de investigatie, care au permis cunoasterea
detaliata a elementelor structurale si interactiunilor endogene si exogene,
respectiv 1n procesarea factorilor cu activitate distructiva ireversibila.

Ideea cd rezistenta materialelor la factori distructivi depinde de
natura lor chimica (compozitie, structurd), de agresivitatea mediului, de
vérsta cartii, de natura interventiilor anterioare, s-a impus in activitatea de
conservare incd de la inceputul secolului trecut. Mai tarziu, in secolul
nostru, s-au elaborat si primele teorii calitative privind influenta mediului
asupra vitezei de degradare. Dupd anul 1960, in atentia conservatorilor a
stat studierea separatd a activitatii distructive a principalilor factori de
mediu (factori meteo-climatici, calamitatile, poluarea si alti factori
exogeni de risc) asupra patrimomiului national. Acest lucru s-a impus tot
mai mult in zilele noastre prin preluarea in studiu a efectelor cumulative,
cu multitudinea si complexitatea aspectelor legate de activitatea
distructiva. In acest sens, o atentic deosebitdi se acordd elaboririi
metodelor i tehnicilor moderne de eliminare a proceselor de degradare
asistate de studii si cercetari privind compatibilitatea interventiilor si a
materialelor noi cu tehnicile vechi.

Se cunoaste faptul c3, in timp, suporturile papetare suferda procese
distructive care au la bazd scindarea catenelor macromoleculare de
celulozi, fenomen ireversibil denumit ,,imbatranirea hartiei“?.

Practic, toate sortimentele de hirtie sunt supuse acfiunii acestui
proces, insd viteza de degradare variaza in functie de o serie de factori. In
procesele de imbatranire paturala a hartiei, dupa un anumit timp, fibrele
de cleulozd devin fragile (friabile) probele de hartie degradatd pot fi
rupte, chiar la o usoard manipulare.

Prin imbdtranire, hartia isi modificd culoarea, mai ales cind este
expusd la actiunea razelor de lumina, fenomen manifestat sub forma unei
ingalbeniri usoare pani la brun roscat.

Ingilbenirea hértiei este un proces foarte complex, a cirui naturd nu
este pe deplin elucidatdi. De asemenea, prezenta unor factori biotici
(bacterii, ciuperci, insecte xilofage) pot conduce la colorarea zonala a
suportului celulozic la nuante maroniu rogcat, cenusiu-gri, roz, etc.’.

2 Carlo, Federici; Romano, Maria Claudia. Per una didattica del restaura
librario. Palermo: Biblioteca Centrale della Eregione Siciliana, 1990.
* La conservation: principes et realites. Paris: Edition du Cercle de la Librarie, 1995.
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